QJL漆膜冲击试验机根据GB/T1723-93 ASTMD2794 ASTMG14 IBC15C139 标准制作测定漆膜在不同冲击力作用下不被破坏的耐冲击强度。
QJL漆膜冲击试验机技术参数            
1 导管刻度： 120 ±0.5cm 
2 冲锤质量： 1.0 , 1.36 , 2.0kg 
3 冲头直径： 8,15.87 , 20mm
4 高度范围：冲锤下落高度 0 - 120
