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皮革成品部位的区分
GB 4690-84

Discrimination of the location of leather

本标准适用于黄牛皮、水牛皮、羊皮和猪皮制成的各种皮革。按生皮不同部位的纤维特性和各部

位在皮革表面上位置的图形，表示皮革的部位区分。

1 各种皮革部位的区分

1.1 用黄牛皮、水牛皮制成各种皮革的部位区分见图1。
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1.2 用羊皮制成的正面革或绒面革的部位区分见图2,
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1.8 用猪皮制成的面革或底革的部位区分见图3
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附加说明:

本标准由中华人民共和国轻工业部提出，由轻工业部毛皮制革工业科学研究所归口。
本标准由轻工业部毛皮制革工业科学研究所负责起草。
本标准主要起草人陈惠臣、黄以祥。
自本标准实施之日起，原轻工业部部标准QB 200-62《皮革成品部位的区分》作废。
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