
韦氏硬度值 巴氏硬度值 HRE洛氏硬度值

4 54 41

5 56 45

6 57 49

7 59 54

8 62 58

9 63 62

10 67 67

11 68 71

12 71 75

13 73 79

14 75 83

15 79 88

16 82 92

17 85 96

18 90 101

硬 度 值 对 照 表:


