鞋类测试项目

Footwear Testing Items
1. 鞋底剥离强力


Bonding Durability
2. 边条拉力



Foxing Durability
3. 鞋底耐磨测试


Sole Wearing Qualities
4. 鞋底防滑



Sole Slip Resistance
5. 后跟固定度


Heel Counter Stability
6. 曲折力度



Flexibility (Bending Resistance)
7. 吸震系数测试


Shock Absorption Capacity
8. 接缝力度



Seam Strength
9. 鞋舌拉力



Tongue Attachments
10. 扣/带拉力


Buckles/Straps/Fasteners Strength Properties
11. 鞋眼拉力



Eyelet Strength
12. 魔术粘撕力/脱落力
Strength of Velcro Tape
13. 鞋跟剥离强度


Heel Strength
14. 鞋带耐磨



Lace Abrasion(1000REV)
15. 鞋带强力



Lace Strength
16. 防锈




Resistance to Rusting (Metal Accessory)
17. 老化/储存后外观

Aging/Preconditioning
18. 防油测试



Oil Resistance-Sole
19. 安全鞋尖护盖标准测试
Safety Toe Compression/Impact (ANSI)
20. 鞋底物料屈折测试

Ross Flex
21. 面料屈折测试


Bally Flex
22. 鞋屈折耐力


Finished Shoe Flex
23. 低温防裂



Cold Cracking Flex
24. 防漏水性测试（屈折）
Water Proof (Flexing)
25. 摩擦色牢度


Crocking/Rubbing
测试标准：
AATCC 8, ISO 105X12, B1006X12
26. 臭氧




Ozone
测试标准：
AATCC 109
27. 烟熏色牢度


Burnt Gas Fumes
测试标准：
 AATCC 23
28. 唾液色牢度 


Saliva 
测试标准：
DIN 53160
29. 汗液及唾液色牢度

Perspiration and Saliva
30. 拉伸强度



Tensile Strength 
测试标准：
ASTM D5034, BS EN ISO 13934, ASTM D5035
31. 撕裂强度



Tear Strength 
测试标准：
ASTM D1424, ISO 13937-1
32. 撕裂强度（单舌法）
Tongue Test 

测试标准：
ASTM D2261
33. 顶破强度



Bursting Strength
测试标准：
ASTM D3786, BS 4768, ISO 2960
34. 接缝断裂强度


Seam Breaking Strength
测试标准：
ASTM D1683, BS 3320
35. 接缝拉伸性


Seam Stretch Ability (Knit)
36. 缝拉脱缝滑移强力

Seam Slippage (ASTM D434 Warp & Weft)
37. 皮料六价铬含量

Hexavalent Chromium Content Cr(VI) in Leather
测试标准：
EN 420, DIN 53314
38. 偶氮染



AZO Dyes (Banned Amines) 
测试标准：
35 LMBG B82.02
39. 燃烧性能



Flammability 
测试标准：
16 CFR Part 1610, 16 CFR Part 1615/1616, ASTM D4151, 
16 CFR 1630/1631, 16 CFR 1611, BS 5722
40. 纤维成分



Fiber Composition
测试标准：
AATCC 20, AATCC 20A
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